
































Richtlinie O —50 — 05 D PEGUfORM

Prozess: Organisation
Ersetzt: O-50-05-C

Alle Kosten, die wahrend der Auftragsdauer im Zusammenhang mit der Instandhaltung bzw.
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von Werkzeugen und Betriebs- und Priifmitteln
entstehen, tragt der Lieferant.

3 Allgemeine Anforderungen an die Lieferung von Rohstoffen (zu 5.3.4)

Kunststoffe bzw. Lacke und Lacksysteme muissen mit ihren werkstofflichen und technischen
Eigenschaften im Fertigteil den jeweiligen Spezifikationen und / oder den hiervon
abweichenden Forderungen unserer Kunden entsprechen. Sie missen hierzu in normalen
Standardprozessen hergestellt und weiterverarbeitbar sein.

Lacke werden vom Hersteller bei Bedarf den Bedingungen der Verarbeitung in Peguform
Lackieranlagen angepasst. Hierdurch entstehen keine zusatzlichen Kosten fur Peguform.
Abweichungen von den hier benannten Abldufen sind schriftich zu vereinbaren.

Die Erstmusterfreigabe zur Serienlieferung ist an die werkstoffliche Freigabe der daraus
hergestellten Produkte gebunden.

4 Besondere Warenannahmebedingungen
(zu 5.3.6)

Bei Produktionsmaterialien mit chargenbezogener Vorabfreigabe wird eine Vereinnahmung
der Ware vorgenommen, wenn eine positive Vorabfreigabe der Charge durch Peguform
vorliegt und die Charge wu.g. Bedingungen erflllt. Vorabmuster sind mit
Qualitétsprifzertifikaten anzuliefern. Zwischen Vorabfreigabe der Charge und der
Erstanlieferung darf ein Zeitraum von 3 Monaten nicht Uberschritten werden.

Eine Vereinnahmung von Waren mit begrenzter Lagerfahigkeit wird vorgenommen, wenn
folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Angabe des Verfalldatums auf den Gebinden und dem Lieferschein

e Lagerfahigkeit von noch mindestens 6 Monaten bzw. fiur wassrige Lacke und Kleber
mindestens 3 Monate

o Vorlage der Vorabfreigabe bei Lacken
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